. GEOCISA

GEOTECNIA Y CIRIENTDS,S.A.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Homologado por el M. 0. P. U.. 0. M. 28-5-75y B. O. E.
19-8-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:

Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecénica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del

Ministerio de Industria y Energia

ENCARGO N9: 94396-31-33 (A)

INDUSTRIAS JUNO

JUNOREY RUGOS0, COLOR BLANCO

Los Llanes de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono 671 53 00

Fax 671 64 60

e
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EOCISA

GEDTECKIA Y CIRIENTES,S.A

Los Uanos de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)
" Teléfono 671 53 00

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD :

Fax 671 64 60
Homologado por ef M. O. P. U., 0. M, 28-5-75 y B. 0. E.

o 2 o,
18-8-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa 0 Armado y sus materiales constituyentes. B:

Control de Estructuras Metalicas. C: Mecanica de Suelos.
Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

ENCARGO N2: 496~-91-33 (A

PETICIONARIO: D. Oscar Arestizabal

INDUSTRIAS JUNO, 5.4.
Barrvio Baconi, s/n
ERANDIO - BILRAD

REFERENCIA: FINTURAS FLASTICAS
MUESTRA ‘
RECIRBIDA: La siguiente pintura plastica de acabado FUgosc.
M/FEeT. Denomipacidn Coal or
66.247 JUNOREV RUGOSO Blanco
ENSAYDS
SOLICITADOS:

Fermeabilidad al agua de lluvia.

Fermeabilidad al vapor de agua.
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GEOCISA

4 Los Llanos de Jerez, 10y 12
GEDTECHIA Y CIBRIENTOS,S.A. s Uanos do Jorez. 10 12
; ) Teléfono 671 53 00
Fax 671 64 60

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

—

B o
Homologado por el M. O. P. U, 0. M. 28-5-76yB. O. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:
Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecanica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

1.~ ANTECEDENTES

D. Oscar Arestizabal, en nombre y representacidén de
INDUSTRIAS JUNO, 5.A., envia al LARORATORIO GEOQCISA la muestra de
pintura plastica de acabado rugoso que se indica en el capitulo 2, V¥
solicita que se efectden los ensayos que figuran en el informe.

2.~ MUESTRA RECIRBIDA

N/Ref. ' 66,247
Productao Fintura a base de dispersiones acrilicas,

de acabado rugQosc.
Denominacidn JUNOREY RUGDSO0

Dol or Blanco

3.~ SISTEMA DE ACABADO

Segdin las instrucciones del peticionario, =14
a dos capas de JUNDREV RUS0S50 con un rendimiento  total de

i n
=/1 ..

3

1
5

3

ap
i,

Se diluye la pintura con un Z0% de agua al aplicar
la primera capa.

Mod. G-004 Bis - Inscrito en ¢! Registro Mercantil de Madrid. tomo 2.358 general. 1.716 de Ia Seccin 3.2 del Libro de Sociedades. fotio 136, hoja n.° 14.794. inscripcion 1.2




GEOCISA

GEDTECMIA Y CIRSIENTOS,S.A. Los Llanos de Jerez, 10y 12
28820 COSLADA (Madrid)
Teléfono 671 53 00

: Fax 671 64 60
ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD —ap—

Homolo% do porel M. O.P.U., O M 28-5-75yB. O E.

5 en las clases: A: Conirol de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiaies constituyentes. B:

Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecénica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de industria y Energia

4, ~ ENGAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBRTENIDOS

4,1, Permeabilidad al aoua de lluvia

- Procedimiento

. Se aplica el sistema de pintado indicado en el
capitulo 3 en un soporte permeable al agua, de acabado lisa.

Se seca al ambiente 23/50 (Temperatura 23 & 280,
humedad relativa 50 t 54) durante 7 dias.

Al terminar el periodo de secado se proyecta una
lluvia artificial durante 4 h.

Fara ello se coloca la probeta en posicidn vertical
y se sitdan dispersores a 30 cm. de la superficie, de forma que el
agua incida con un angulo de 452 aproximadamente, escurviendo por la
superficie.

- Comportamiento

La pintura es impermeable al agua de lluvia en las
condiciones de ensayo.

4,2, Permeabilidad al vapor de agua

- Metodo de ensayao: UNE 53-097-59, procedimiento A.

- Condiciones de ensayo

CAmara
Acondicionamients con una solucidn saturada de
(NHal2 80,
Temperatura, 8C 23 + 2
Humedad relativa, %4 81
Presidén parcial de vapor de agua, torr 17
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Los Llanos de Jerez, 10y 12
GEGTECKIA Y CIMIENTOS, S.A. S S e ADA (Marid)
" Teléfono 671 53 00

Fax 671 64 60

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD -5

Homologado por e M. 0. P. U, O. M. 28-5-75yB. O. E.
19-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constifuyentes. B:

Control de Estructuras Metdlicas. C: Mecanica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de industria y Energia

Celula de ensayo
Didmetyo, mn 41
Material absorbente Gel de silice

- Resultados

Caracteristica : Unidad Val or
- Espesor pelicula seca probeta mm 0,8
- Permeébilidad vl geom/mZ.d.tory 0,49 & 0,02
ng/FPa.s.m. 0,43 & 0,02
- Copficiente difusidn (pmd - 455 + 21

Notas: (1) Equivalencias |1 ng/Pa.s.m. = 113 g.om/m2.d.torr.
(2) Coeficiente de difusidn del vapor de agua ()

dy _aire
p o= dv muestra

Permeabilidad aire, dv = 1953,1 ng/Fa. s. m.
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EOCISA

; Los Llanos de Jerez, 10y 12
GEDTECKIA Y CIRRIENTOS,S.A. 58820 COSLADA (Manrid)

Teléfono 671 53 00
Fax 671 64 60

oy n

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
Homo!o%ado poreiM. O.P.U,O. M 28-5.76yB. 0. E.

18-6-75 en las clases: A: Control de Hormigones en
Masa o Armado y sus materiales constituyentes. B:
Control de Estructuras Metalicas. C: Mecénica de Suelos.

Entidad Colaboradora en materia de Medio Ambiente del
Ministerio de Industria y Energia

Este informe consta de seis paginas, nuneradas
corvelativamente de la 1L a la 6. ‘

Madrid, 8 de Mayo de 1991

FOR L& BECCION:

FDOD.: EDUARDO CUERDA RETAMERD
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El. JEFE DEL DEFARTAMENTO: EL JEFE DE LA BECCION:
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FDO.: VICENTE AUSIN ALONSO FDO.: JOSE M2 QUIXAL GUTIERREZ
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